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1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckngj (OST) s wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem remontu drog gminnych przy
uzyciu kruszywa kamiennego.

1.2. Zakres stosowania OST
Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogaatjskich i gminnych.
1.3. Zakres robdét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zganych
z wykonywaniem zadania: zakup, dowdz, rozplantoeidprzy wyciu rowniarki) i uwatowanie
kruszywa kamiennego (mieszanka sortowana 0-31,5 mgodnie z norm PN-EN 13043:2004)
na drogi gminne na terenie miasta i gminy Staszéwoseiach i w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego .Transport materiatu w wyznaczone miejsce polegekie na dowozie tadunku o wadze
nie mniejszej i
-4 tonysamochodem etarowym o dopuszczalnej masie catkowite nie przedajacej 9 ton
-10 tonsamochodem etarowym o dopuszczalnej masie catkowite nie przedajpcej19 ton
-20 ton samochodemggiarowym o dopuszczalnej masie catkowite nie przedajpcej 33tony

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthar@cznie - jedna lub wiej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST D-04.@4,FPodbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojnid”2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z skywa nhaturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna loyieszanka piasku, mieszanki i/lawiru z minimalrny
zawartdcig materiatow ilastych, spetnigja wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej akywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/lutbwiru z dodatkiem kruszywa
lamanego z minimalp zawartdcig materiatow ilastych, speingga wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane me pochodzi z prze kruszenia ziarmgwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa



Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowkruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojud’s.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub poiey 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgre rozktadania 1 zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojd’s.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wyk odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okéonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygraaia ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojud’s.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kasz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéniaadania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusxymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w 3T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoInd 6o8.



6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"gok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04@6dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Zakup, dowoOz, rozplantowanie (przy zyeiu réwniarki) i uwalowanie kruszywa
kamiennego na drogi gminne na terenie miasgminy Staszow W miejsca
wskazane przez inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04,B0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakup, dowdéz kruszywa kamiennego sdmdem cgzarowym o tadowngci okreslonej w
pkt. 1.3, rozplantowanie (przyzyciu rowniarki) i uwatowanie walcem stalowym w/w teaatu
kamiennego na drogach gminnych na terenie miagiminy Staszow.

Cena 1 kursu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza w tym wyréwnanie istniggej nawierzchni
przy pomocy rowniarki i zaggzczenie walcem wibracyjnym.

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozitozenie mieszanki,

— zagszczenie roztoonej mieszanki,

— utrzymanie nawierzchni wyrobwnywanej w czasie tobo

— reczne uporzdkowanie poboczy drogi z nadmiaru materialu kamegion (w miag
potrzeb)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusyyymagania
ogolne” pkt 10.



