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Fot. 13. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i korozja dZwigaréw stalowych.

X

Fot. 14. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i korozja dzwigaréw stalowych. Ubytki betonu i

zanieczyszczenia tawy podlozyskowe;j.




